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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST20

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla zadania:
Modernizacja $wietlicy soteckiej w Wiérku obejmujgca termomodernizacje $cian fundamentowych oraz
zagospodarowanie terenu wokot budynku”, Wiérek, dziatka nr ewid 38/3
lzolacje termiczne:
»  Z piyt styropianu ekstrudowanego
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymiw ST 0.0 — Wymagania ogbine.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
»  Plyty ze styropianu ekstradowanego XPS gr.10 cm

Masa bitumiczna do klejenia plyt styropianowych, do stosowania na zimno

Siatka z widkna szklanego,

Zaprawa klejowa do zatapiania siatki

Gotowy tynk mozaikowy z réznobarwnych kamieni, grubo$c ziarna 1,5 mm

Podkiad pod tynki cienkowarstwowe

AZ L S S

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet i narzedzia:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b)  mechaniczne pomosty robocze

¢) narzedzia reczne

d)  sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kapie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosc robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 lIzolacje termiczne podlozy

Zakres robot przygotowawczych

a)  Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny by¢ rowne i czyste

Zakres robdt zasadniczych

a) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagia i mie¢ statg grubosc.

b) Plyty izolacyjne powinny by¢ ukiadane na styk.

¢) Przy ukladaniu kilku warstw plyt nalezy ukiadac je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosilo co najmniej 3 cm.

d) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

e} Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

fy  Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

5.2 Docieplenie $cian murowanych plytami ze styropianu

Zakres rob6t przygotowawczych
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Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie potrzeby wyréwnac
ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie probek styropianu w réznych miejscach: 8-10 probek piyt
styropianowych o wymiarach 10x10 em. Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonej plyty.
Whytrzymalo$¢ podioza i przyczepnose kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki oderwg
sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostalo prawidiowo przygotowane.
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajace] tgczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowad zgodnie z informacja podang w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia sig wodg w ilosci podanej w swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencie,
ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to iej
przygotowariie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencii.

Konsystencia masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania
styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania .

Mase klejgca nalezy naklada¢ na plycie na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 ¢cm, a na pozostalej powierzchni
plackami o $rednicy okolo 8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie piyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak,
aby przy przyklejaniu nie wyciskala sig poza krawedzie styropianu. Na $rodkowej czesci plyty styropianowych nalezy
nalozy¢ 10-12 plackéw, gdy piyta ma wymiar 500x1000 mm. Na piytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢
plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni piyty.

Po nalozeniu masy klejacej piyte nalezy bezzwiocznie przylozyé do $ciany, dosung¢ do piyt juz przykiejonych i docisngc
przez uderzenie packg drewniang aZ do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przylozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca wyciénie sig poza obrys piyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczaine jest
dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi ani poruszenie piyt po uplywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapic do przyklejania piyt styropianowych. Piyty nalezy
przyklejaé w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin.

Przyklejanie plyt nalezy rozpoczynac¢ od dolu sciany budynku i posuwag sig do gory. Piyty welny nalezy przyklejac przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mnigjsza niz 5 C. Powierzchnia przyklejonych ptyt
powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapemione np.piankg poliuretanowa.

Calg powierzchnig docieplenia nalezy dokiadnie wyréwna¢ przez przetarcie papierem sciernym nalozonym na pace
tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywa¢ nie wezeséniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania piyt. Niedopuszczalne
jest pozostawienie plyt bez ostony przez czas diuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé glowki tgcznikow mechanicznych masa klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do sciany nalezy stosowac fgozniki rozprezne z nacigciami bocznymi i ctworem
wewnetrznym, w ktory po osadzeniu lacznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje
zaklinowanie tgcznika w Scianie.

Diugos¢ lacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w scianie. Glowki lgcznikéw nie moga
wystawat poza plaszczyzne piyt docieplenia, lecz powinny by¢ z nig dokiadnie zlicowane. W tym celu w plytach nalezy
wyciaé gniazdo na gléwke fgcznika o glebokosci ok. 4mm i facznik osadzi¢ tak. aby giowka i trzpien rozporowy byly
calkowicie schowane w zagiebieniu.

Tynki cienkowarstwowe

Podioze zagruntowa¢ emulsja gruntujaca. Nastepnie natozy¢ technika malarskg podkiad pod tynki cienkowarstwowe.
Tynk mineralny i mozaikowy nakfadac stalowg pacg i wygladza¢ w jednym kierunku. Materiat nalezy nakiadac technikg
mokre na mokre nie dopuszczajac do wyschniecia zatartej partii przed nalozeniem kolejnej. Przerwy technologiczne
nalezy z gory zaplanowac. Tynkowana powierzchnig az do wyschnigcia nalezy ostania¢ prze wplywem warunkow
atmosferycznych (wiatr, slofice, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wachac sig W przedziale +5 do
+25C.

Aby unikngé réznic odcieni nalezy stosowa¢ materiat o tej samej dacie produkcii.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiaiow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakos$ci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
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a)  Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie | w formie okreslonej w PZJ.

¢)  Badania kontrolne obejmuijg caly proces budowy.

6.3 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robSt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoine zasady | wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 Wymagania ogoine".

Obrniar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiarow okreslonych w ,Zalozeniach szczegdiowych”
zawartych w kazdym z rozdziatdw Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakladow Norm Rzeczowych.

llos¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru | musza
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

»  powierzchnig wszystkich robdt izolacyjnych
W m mierzy sie

»  diugosg listwy cokolowej pod ocieplenie

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiér izolacji docieplajacej ze styropianu
Odbior przygotowane] warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

»  sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materialow sg zgodne z projektem

» sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosc

wspbiczynnika K

»  sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

»  sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidiowosci ulozenia i przylegania do podioza

» sprawdzenie czy styropian nie styka sig z materiatami zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub

substancje oleiste.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura
styropianu zwarta, niedopuszczaine sg luZno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN - B - 20130.
Wykonawca powinien obejrzec calg partig dostarczonego materialu | w razie negatywnych spostrzezen powinien zlecic
badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy
wykazuje wymagana wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadia do powierzchni.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoine zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. SwZz
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2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania | badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

5. PN-81/8-02020 Ochrona ciepina budynkow. Wymagania i obliczenia.

6. PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E FS)

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkow metodg lekka mokra.

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra,

9.  Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 ~ lgczniki do mocowania piyt

termoizolacyjnych.
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytulu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot nawierzchniowych dia zadania: "Modernizacja
swietlicy soleckiej w Widrku obejmujaca termomodernizacie $cian fundamentowych oraz zagospodarowanie terenu
wokdt budynku”

Rodzaje prac do wykonania:

>  Nawierzchnie z podbudowa

» Obrzeza betonowe

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-8 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierit ladowe;j i
wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
4523000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

45230000-9 nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
-+ kostka brukowa betonowa gr.6 cm, kolor szary,

- piasek lub pospdtka do wykonania warstwy odsgczajace]

-+ mieszanka betonowa C8/10,

-+ obrzeze betonowe 6x20 cm,

- obrzeza betonowe 8x30 cm,

- plytki chodnikowe o wym.50x50x5 szare

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez
Inwestora: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet.

a) pHado ceda kostki

b} walec samojezdny wbracyiny

c) kopaka

d) spycharka

e)  wibrator powierzchniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot | wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny
byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Wykonawca jest adpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

Podsypki

.

Zageszczanie nalezy wykonal jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami dla
poszczegolnych materialow.

Zageszczanie materialow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie wiasciwych parametrow
poszczegoinych warstw zgodnie z Polskg Normg.

Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio przed
przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ sig pod maszyna ubijajacg i byé pozbawiona wypuklosci, luznego
materialu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajgce lub odsaczajgce winien byé uzyty piasek lub pospotka.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu warstwa byfa rowna
warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa
winna byé réwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowe]

.

-

6.

Nalezy zminimalizowa¢ zmiennosc koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego Zrédia dostaw. a
podczas ukladania nalezy brac kostke z minimum trzech palet i ukiadad raczej w pionowych kolumnach niz w
poziomych warstwach dla zapewnienia optymainej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymalosci, $cieralnosci i
mrozoodpornosci kostki  przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na migjscu budowy. Kostka betonowa winna
posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jei stosowanie w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiadac cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Wartos¢
1 Mytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwos¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
la) pekniecia probki brak
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
ic) obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieraino$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, 4

nie wigcej niz

Piasek do wypelniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po ulozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong plyta warstwa gumy lub
plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.

Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypelni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach
uzupelni¢ piasek w spoinach.

Krawezniki i obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-
03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic i parkingéw”. Nalezy je
ukfadaé na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej grubosci 5em.

Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..

Obrzeza nalezy uklada¢ w odstgpie co Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypehi¢ zaprawg cementowo-

piaskowg 1:3.
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
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Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu | $rodkow transportu podano w ST 0.0
Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgoednie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pormiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakoéci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizaci nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materialow i systemow technologicznych.

Kontroli jako$ci podiega wykonanie:

a)  korytowania

b)  podsypkiijej zageszczenia
¢} podbudowy

d)  nawierzchnidrdg

e)  chodnkow

) linowosd i prawidiowosci ustawienia krawedni ikow i obrzezy

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogbine zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogoine”.

Obmiar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegblowych”
zawartych w kazdym z rozdzialow Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakiadow Norm Rzeczowych

Obmiar rob6t bedzie okrestaé faktyczny zakres wykonywarnych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m - powierzchnie poszczegoinych nawierzchni

m - diugos¢ cbrzezy

8. ODBIORROBOT

Ogblne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST Wymagania ogbine”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloci,
jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogébine zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogoinej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1 PN-S-06102 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3 PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

4 PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineraine — Badania — Oznaczanie skiadu ziarnowego

5 PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania ~ Oznaczanie ksztaltu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwo$ci
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7.
8.
9

10.
1.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

PN-78/8-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-79/B-067 14/42- Kruszywa mineraine- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles
PN-87/8-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych —piasek
PN-87/5-02201 - Drogi samochodowe ~Nawierzchnie drogowe-Podziat, nazwy, okreslenia
PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne ~Terminologia, wymagania i badania
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe ~ Nawierzchnie drogowe — Podziat nazwy, ckreslenia
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe ~ Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-5-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

PN-B-32250 — Materialy budowlane woda do betonu i zapraw

Aprobata techniczna na kostke betonowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogodw okrestonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montaZu i odbioru ogrodzenia dla zadania:
"Modernizacja $wietlicy soleckiej w Widrku obejmujaca termomodernizacje $cian fundamentowych oraz
zagospodarowanie terenu wokol budynku”

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe, uZyte w ninigjszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 —~ Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
45342000-2 Wznoszenie ogrodzen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:

-+ siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV o wys.1,80 mo oczkach 50x50 mm i grub.2,5/3,6 mm,
- linka naciagowa, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm,

- akcesoria do mocowania siatki i naciagania linek,

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu | stosowania w
budownictwie | prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie | wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukgji:

-+ $rodek transportu do przewozenia elementow

- klucze

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspekiorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczeqoinych robdt jest czescia projektu technologii i organizacji robét,
ktory nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robét i uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniac zabezpieczenie elementow przed wplywem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosc przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

5.1 Ogdblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami
umowy.
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5.2 Zakres robot przygotowawczych
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
-~ ustali¢ lokalizacje terenu robot,
- usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,
~ wytyczy¢ trasg ogrodzenia w terenie,
~  przedstawi¢, do akceptacii Inzyniera, zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

5.3 Warunki techniczne wykonania rob6t
Konstrukgcja i spos6b wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa i S8T. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze] specyfikacji oraz z informacii podanych w
zatgczniku 1.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. rozpigcie siatki metalowe,

4. ew. wykonanie bram i furtek,

5. malowanie ogrodzenia,

6. roboty wykonczeniowe.
Wykonanie dofow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmnie] o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka.

Jesti dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe
i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci: dia siatki po od 3
do 6 m, z tym, Ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 2 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod
stupki po$rednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami poérednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Wykonanie fundamentow betonowych pod Stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga byé osadzone w betonie utoZonym w dotku albo
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ oblozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig.

Stupek nalezy wstawiC w gotowy wykop i napetnic otwér mieszankg betonowg odpowiadajgca wymaganiom punktu 2286.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi slupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kagtem
okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw | hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

Rozpiecie siatki ogrodzeniowel

Jesl dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to naleZy rozwiesié trzy linki (druty) usztywniajgce: u gory, na
dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkow. Do stupkow kohAcowych, naroznych i bramowych finki muszg byC
starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tylu na okolo 10 cm i okrecone na biezacym drucie).
Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sig i wywieraé nacisku na stupki narozne i bramowe, a w
przypadku zerwania sig, aby zwalnialy siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami wzglednie ztgczami
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie
napina¢ linek, aby nie oddzialywaly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow ptaskich lub
zaokraglonych tub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera. Siatke napina sig w sposob podobny do napinania linek
i przymocowuje sig (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawgdz siatki metalowej nalezy
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taczy¢ z linka zaginajgc na niej poszczegoine druty siatki, Siatka powinna byé napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly
znieksztalceniu jej oczka.

Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
ich lokalizacje, konstrukcje | wymiary ustala Inzynier.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 80 x 50 x 6 mm) lub innych
ksztaltownikow z wypelnieniem ram siatkami metalowymi .

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

—  odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

—  ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogoline zasady kontroli jakosci robét

1) Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow transportu podano w STO0.0
“Wymagania ogoéine”.

2)  Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

3)  Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie |
poza placem budowy.

4)  Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako$ci robot w czasie budowy
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

A L . Czestotliwosc o
Lp. Wyszczegdlinienie badan i pomiarow padah Wartosci dopuszczalne
1 Zgodno$é wykonania ogrodzenia z = . .
dokumentacja projektowa w zakresie Ocena ciagla | Vg dokumentacji projektowe;
lokalizacji i wymiaréw
7 | Zachowanie dopuszczainych odchytek
elementdw ogrodzenia Jw. Wg pktu 2
3 | Prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki
Jw. Wg pkiu 5.4
4 | Poprawno$é wykonania fundamen-tow
betonowych pod stupki Jw. Wg pktu 5.5
5 | poprawnosc ustawienia stupkow Jw. Wy pktu 5.6
Prawidiowo$¢ rozpigcia siatki Jw, Wg pktu 5.7
7 Poprawno$¢ wykonania bram i furtek Jw. Wg pkiu 5.8
8 | Poprawno$¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoine zasady | wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogoine”. Obmiar rob6t okresla ilo$¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedlug pomiarow sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, Z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia | sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci.

Gotowose do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajge Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jako$ci, obejmujacym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania | montazu.

Ogbine zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6.2 daly wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacia odniesienia jest:

1y SWZ

2)  umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4)  normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
2) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane ~ Polgczenia z

fundamentami — Projektowanie | wykonanie

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogbw okreslonych prawem polskim.




