s og PRZEKROJ NORMALNY 1-1 ViR PRZEKROJ NORMALNY 3-3 Vosdo kg PRZEKROJ NORMALNY 5-5 Voagiog PRZEKROJ NORMALNY 7-7

V=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3 z . Kategoria ruchu - KR3 z : Kategoria ruchu - KR3 z . Kategoria ruchu - KR3
gona ruent . ul. LeSmiana gona ruent . ul. LeSmiana gorna rueht . ul. LeSmiana gonarueht . ul. Lema
Grupa nosnosci podtoza - G1 Grupa nosnosci podtoza - Gl Grupa nosnosci podtoza - G1 Grupa nosnosci podtoza - Gl
14,10 10,95 11,95 11,30
0,3q, 150 L 2,90 L 3,55 L 3,55 L 2,00 9,30 0,3(], 150 L 2,90 L 2,15 L 2,15 L 0,75 0,3(], 150 L 2,90 L 2,15 L 9,15 L 0,75 O,3q, 150 L 2,20 L 2,00 L 3,00 L 3,00 L 3,00 L 2,00 0,30
chodnik $ciezka rowerowa jezdnia jezdnia " chodnik " chodnik $ciezka rowerowa jezdnia jezdnia Zielen chodnik $ciezka rowerowa jezdnia jezdnia Zielen " chodnik $ciezka rowerowa Zielen jezdnia jezdnia miejsca postojowe chodnik
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humus |gr.10cm ] % —
e pr— T —_— humus |gr.10cm [N
warstwa scieraina z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)| gr. 8cm _ humus |gr. 10cm _ humus |gr.10cm _ humus | gr.10cm _ humus | gr.10cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm warstwa $cieralna z AC 11S [ gr. 4cm _ . ‘ . ‘ humus |gr.10cm — - - - - warstwa Scieralna z AC 11S | gr. 4cm — - - - - warstwa $cieralna z AC 11S | gr. 4cm — . ~ - . warstwa Scieralna z AC 11S | gr. 4cm _ ;
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W | gr. 5cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)| gr. 8cm warstwa $cieralna z betonowej kostki ?}:;Jé(:%?afzmﬁg{”(g(zgsﬁm) g: gzm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W | gr. 5em o] —gr. Toom warstwa $cieralna z betonowej kostki Zﬁg:;;?;ii%ﬂgﬁﬂgsz%) g: ggm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W | gr. 5em warstwa Scieralna z betonowej kostki z?::%?afizmiqiwgcﬁgsiﬁg) gg;: 222 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W | gr. 5em warst\gs sdmeralna - Ze?on cegwtintowe C 3t5/40 éb;(g;}znoy qr. ggcm
_ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7em podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm = i - - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7em _ sl - : podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7em humus [gr.10cm _ Cem - : podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7cm podbudowa zasadnicza - beton cementowe & 16123 | gr. 29cm
warstwa Scieralna  betonu asfaltowego| gr. 3cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50130 |gr. 15cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50730 | gr. 15am podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50730 | gr. 15am podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, € 50/30 | gr. 15¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm . __ warstwa poslizgowa z folii PE
__ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego | gr. 4cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 | gr. 15cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego| gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 56 | gr. 15cm warstwa §cieralna z betonu asfaltowego| gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 | gr. 15cm Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego| gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 | gr. 15cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, kiasa C 34 | gr. 15cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm warstwa wigZaca z betonu asfaltowego | gr. 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego | gr. 4cm warstwa wigZaca z betonu asfaltowego | gr. 4cm arstva Gieraina z belonowe] kosTk brukowe] Tazowane] olor szary] | & Bom
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15¢m podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 |gr. 15cm podbudowa  kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm arstwa scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)| gr. 8c
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm

Voo oot PRZEKROJ NORMALNY 2-2 Voo o - PRZEKROJ NORMALNY 4-4 VayArher ity PRZEKROJ NORMALNY 6-6 osarog ¢ PRZEKROJ NORMALNY 8-8

Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3 z . Kategoria ruchu - KR3 z : Kategoria ruchu - KR3 Kategoria ruchu - KR3
gera rucht . ul. LeSsmiana goria rucht . ul. Lesmiana, ul. Jana Brzechwy, plan. droga kl. L goria rucht . ul. Lema goria rucht . ul. Lema
Grupa nosnosci podtoza - G1 Grupa nosnosci podtoza - G1 Grupa nosnosci podtoza - G1 Grupa nosnosci podtoza - G1
1250 10,95 17,30 40,80
0,3q, 1,50 L 2,90 L 2,15 L 2,15 L 2,00 0,30 0,3(], 150 L 2,90 L 2,15 L 2,15 L 0,75 0,3q' 150 L 2,20 L 2,00 L 3,00 L 3,00 L 3,50 L 150 9,30 0,3q, 2,20 L 2,00 L 3,00 L 4,50 L 3,00 L 3,50 L 3,00 L 3,00 L 3,50 L 3,00 L 4,50 L 3,00 L 2,00 9,30
chodnik $ciezka rowerowa jezdnia jezdnia chodnik chodnik $ciezka rowerowa jezdnia jezdnia Zielen chodnik $ciezka rowerowa Zielen jezdnia jezdnia Zielen chodnik $ciezka rowerowa chodnik migjsca postojowe jezdnia manewrowa migjsca postojowe Zielen jezdnia jezdnia Zielen migjsca postojowe jezdnia manewrowa miejsca postojowe chodnik SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl
. ' e-mail: biuro@smp.poznan.pl
KOJ @ ‘<t a m C ‘ tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
nwestor: Urzad Miejski w Mosinie
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
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humus {gr.10cm _— humus {gr.10cm humus |gr.10cm i : — humus | gr.10cm : : TS ITS DROGOWA KONCEPCJA
= humus {gr.10cm AR S : — - — : — - — : h 10
Warstwa &cieralna z betonowe] Kosiki brukowe] fazowane] (kolor szary)| gr. 8om warstwa scieralna z AC 11S | gr. 4cm _ “warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej fazowanej (kolor szary)| ar. 8cm J Warstwa Scleralna 7 betonowe] KosTk Brukowe] fazowane (kolor szary)| gF. 8m warstwa scieralna z AC 11S | gr. 4cm —_—t e eaTaTh oS DroweT o 5 warstwa Scieralna z AC 11S | gr. 4cm humus | gr.10cm o e warstwa Scieralna - beton cementowy C 35/40 zbrojony | gr. 22cm warstwa Scieralna - beton cementowy C 35/40 zbrojony | gr. 22cm warstwa Scieralna z AC 115 | gr. dom warstwa cieralna - beton cementowy C 35/40 zbrajony | gr. 22cm warstwa &cieraina z AC 115 | gr. dom warstwa Scieralna - beton cementowy C 35/40 zbrojony [ gr. 22cm fumus jgr.Tem. - — - — _
) L kJa cementoJ e ); gr- — Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W |gr. 5om podsypka cementowo-piaskowa | gr.3om ] e k]a cementoJ = Z gr‘ = Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W |gr. 5om humus |gr.10cm warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (ko or szary)| gr. 8cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC T6W | gr. 5em Warstwa Scieralna  betonowej kostki brukowe] fazowanej (kolor szary) | gr. 8cm e Wraos 2 beions 2<TaTons 90 gr. o podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20 | gr. 20cm podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20 | gr. 20cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W | gr. 5cm podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20 | gr. 20cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W | gr. 5cm podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20 | gr. 20cm Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Shudonazk i b yE — 0/3\7 5 pIC ) /gO J kB podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr.7cm  odbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15¢cm Sbudonazk i b yE — 0/3\7 5 pIC ) /gO J kB podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7em — podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7em podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm YT o 4 hq e 0515050 /C?O g T . __ warstwa poslizgowa z folii PE warstwa poslizgowa z folii PE podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7em warstwa poslizgowa z folii PE podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7em warstwa poslizgowa z folii PE Projektant mgr inz. Radostaw Pietruszewski WKP/0308/POOD/11 /),& -k
podbudowa z kruszywa Stabizowanego mechanicznié 91,9, gr. Toom podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm pocbudowa z kiuszywa S'abilzowanego mechanicznie U919, gr. Joom podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 [ gr. 20cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm pocbucowa z Xfuszywa stabfizowanego mechanicznie 1,9 gr. Jocm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4 | gr. 15cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4 | gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4 | gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 | gr. 20cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4 | gr. 15cm — — : specianen: cogewe T
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego| gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 | gr. 15cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego| gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 | gr. 15cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego| gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 | gr. 15cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)| gr. 8cm _ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 | gr. 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 | gr. 15cm Opracowat mgr inz. tukasz Wisniewski Mél/fl/%f
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego | gr. 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego | gr. 4cm warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego | gr. 4cm podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm _ warstwa ?‘c:eralna z :0111\/3 gr. 4cm warstwa cieralna z betonowe] kostki brukowej fazowane] (kolor szary)| gr. 8cm Sprawdzajgcy | mgr inz. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06 % 74 ., 4
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 |gr. 15cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm warstwa Wigzqca 2 betonu asfaltowego AC 16W | gr. Scm podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm . 7
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | gr. 7cm s — Tytut rysunku: . Nr
oodbudowa zasadhicza 2 mieszank nlezwiazane] 2 kruszywem G 9073 | g 20cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 | gr. 15cm Przekro J e norm Oln e 4
udowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywi :
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 | gr. 15cm
Nrumowy: 1K.388.2016.MP z dnia 14.11.2016 . ‘ Data opracowania:  06/2017 | Skala:  1:50
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